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Zestaw naprawczy zywica wtdékno
[; I utwardzacz BOLL 2509

=) Cena brutto 19,94 zi
Cena netto 16,21 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy CHO0432

Kod producenta 002190

Kod EAN 5907588403535

Producent Boll
Opis produktu

ZESTAW NAPRAWCZY

Producent: BOLL

Opakowanie: 250G

BOLL zestaw naprawczy sktada sie z zywicy
poliestrowej (242 g), utwardzacza (8 g)

oraz maty szklanej (0,25 m2). Stuzy zaréwno do
wypetniania znacznych ubytkoéw materiatu w
karoseriach samochodowych, todziach,
przyczepach itp. jak i do wzmacniania i
usztywniania konstrukcji naprawianych
elementdw. Zywica posiada bardzo

dobrg przyczepnos¢ do metalu, powierzchni
plastikowych, stali, szkta, drewna i betonu.
Jest odporna na temperature do 800C, wptyw
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czynnikéw atmosferycznych, benzyny,
smarow, olejéw, rozcienczonych kwasow i
zasad. Cechuje sie duzg sprezystoscig i krotkim
czasem utwardzenia. Po utwardzeniu posiada
bardzo duzg wytrzymatos¢ mechaniczng, moze
by¢ szlifowana i pokrywana dowolnymi
szpachlami poliestrowymi.

Uszkodzong powierzchnie przeszlifowad,
oczyscic i odttuscic.

Przycig¢ mate szklang do zagdanych wymiardow.
Dodac utwardzacz do zgdanej ilosci zywicy (ok.
2-3 %) i doktadnie wymieszac¢ w dotgczonym
kubku. W ciggu maksymalnie 10 minut (przy
200C) nanies¢ zywice na oczyszczone miejsce.
Nastepnie natozy¢ i docisngc pedzlem lub
watkiem przycietg mate i ponownie

naniesc¢ zywice. Po okoto 45 minutach zywica
jest catkowicie utwardzona. W razie potrzeby
kolejng warstwe naktadamy na lepkg jeszcze
powierzchnie
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